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６号機制御棒の外観点検結果 

（SUS316L） 
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：シース部、タイロッド部にひびが確認された制御棒 

：ひびがなかった制御棒 

外観点検を実施した制御棒の炉内での位置 

最初にひび等が発見された制御棒 （SUS316L） 

制御棒上部ひびの例 
（ひびは全て制御棒の上部で発生している。） 

：タイロッド部のひびが貫通していた制御棒 

 


